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Einfiihrung

Wozu iiberhaupt Platinen?
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Einfiihrung

Wozu iiberhaupt Platinen?

Abbildung: stem-Radio 5€ 61-D (Bj. 1951)
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Einfiihrung

Wozu iiberhaupt Platinen?

friiher: freie Verdrahtung

ab 1920: genietete Leiterziige auf
Hartpapier

ab 1943: gedruckte Leiterplatte

Durchsetzung durch zunehmende
Miniaturisierung

heute: HDI-Multilayer mit 48 Schichten

Abbildung: stem-Radio 5€ 61-D (Bj. 1951)
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Aufbau einer Platine

Basismaterial

e ,Hartpapier” (FR1, FR2)
e ,Epoxy" (FR3, FR4, FR5)

@ selten: Aluminium, Keramik...

Kupferbeschichtung
@ typ. 35pum, 70pm... je nach Stromdichte

@ Oxidationsschutz l

L6tstopplack

@ Oberflachenschutz, verh. Kurzschlisse, versch. Farben
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Herstellung - Allgemein

o fotochemische Herstellung
@ Tauch-, Spriih-, Schaumatzen
o Entwickler:

o Natriumhydroxid (NaOH)
@ Siuren:

o Natriumpersulfat (NayS,0g)
o Eisen-11I-Chlorid (FeCls)
o Salzsiure & Wasserstoffperoxid (NaCl/H,0,)
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Herstellung - Allgemein

o fotochemische Herstellung

@ Tauch-, Spriih-, Schaumitzen
o Entwickler:

o Natriumhydroxid (NaOH)
@ Siuren:

o Natriumpersulfat (NayS,Os)
o Eisen-11I-Chlorid (FeCls)
o Salzsdure & Wasserstoffperoxid (NaCl/H,0;,)

(Xn) Gesundheitsschidlich (0) Brandférdernd (C) Atzend
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Herstellung - Beginn

Fotolack

Kupfer
Basis —/
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Herstellung - Layout

Layout-Folie

.

Fotolack

Kupfer
Basis —/
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Herstellung - Belichten

UV-Licht
Layout-Folie ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
\_’
Fotolack

Kupfer
Basis —/
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Herstellung - bereit zum 1. Entwickeln

entwickelter

Fotolack \

Fotolack

Kupfer
Basis —/
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Herstellung - 1. Entwickeln

Entwickler
(Flussigkeit)

Fotolack

Kupfer
Basis —/

Enrico Klemm Platinenherstellung 13



Herstellung - bereit zum Atzen

Fotolack

Kupfer
Basis —/
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Herstellung - Atzen

Atz-
flussigkeit

Fotolack

Kupfer
Basis —/
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Herstellung - bereit zum 2. Entwickeln

Fotolackj(
Kupfer

Basis —/
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Herstellung - nach 2. Entwickeln
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Herstellung - Bohren

Bohrer

L

Kupfer
Basis —/
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Herstellung - Fertig

Bohrloch

Kupfer
Bass
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Herstellung - Probleme

Fay

Aetzfaktor =

oo

~
~

Unterdtzung
zB. durch

@ schlechte Vorlage
o falsche Belichtungszeit

o falscher Entwickler

e verbrauchte Atzlésung
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Herstellung - Alternativen

@ mechanisch: CNC-XY-Frase

@ chemisch: ,, Toner-Tranfer-Methode*

@ Dickschicht-Hybridtechnik
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Fragen?
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